
  

 
                                                                                                            

 
 
 
 

  

SILICA SAND  

CHEMICAL ANALYSES 

 

 

GRANULOMETRIC ANALYSES 

MAX% MIN% MM 

0.7 0.4 0.600 

0.59 0.54 0.500 

28.92 28.27 0.297 

65.11 64.19 0.177 

5.18 4.80 0.125 

1.55 1.40 0.074 

0.75 0.4 -0.074 

 

 

MAX% MIN% OXIDES 

0.005 0.003 MGO 

0.03 0.02 CAO 

99.6 99.5  SIO2 

0.17 0.08 AL2O3 

0.025  0.018 FE2O3 

0.07 0.05 NA2O 

0.02 0.01 K2O 

0.018 0.012 TIO2 

3PPM 2PPM CR2O3 

0.25 0.15 LOI 


